Moderni jakosti oceli

= Kombinace tepelného zpracovani a
inovativniho konceptu materialu

R400HT

= Obsazena v normé EN13674

= VysSsi odolnost materialu pro snizeni nutnosti udrzby
= Delsi intervaly udrzby
= MensSi vrstva brouseni
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EINEN SCHRITT VORAUS.



Moderni jakosti oceli

Benchmark Test Rolling Contact Fatigue (HC)
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2 Jakost oceli R400HT muze vyrazné prodlouZzit intervaly udrzby a
celkovou zivotnost.
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Benchmark Test Rail Wear
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> Jakost oceli R400HT muze vyrazné prodlouZzit intervaly udrzby a
celkovou zivotnost.
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